














por Silvicultura 76, Anuario Estadisti-
co de la Subsecretaria Forestal y de la
Fauna, los requerimientos de madera
en rollo para el decenio 1975-1985
seran:

1975 10.3 millones de m3

1980 13.1 millones de m?3
1985 16.5 millones de m3

El renglén mds importante para 1985
seguird siendo el grupo de productos
aserrados, los cuales llegardn a repre-
sentar el 47% del total de los requeri-
mientos. Sigue en importancia el grupo
celulSsico con el 37%; cabe mencionar
que para este periodo la rama forestal
con mayor dinamismo de crecimiento
serd el de celulésicos, seguida por la
industria de los tableros (de fibra vy
de particulas) y la madera aserrada.
Es importante mencionar que si para
este mismo perfodo contemplamos que
la madera empezard a ser usada en la
construccién de vivienda, los voltiime-
nes de madera en rollo que se destina-
rdn para este fin aumentardn. Asimis-
mo, se espera que para cubrir las nece-
sidades de vivienda se tendrd que he-
char mano de otros materiales como
son los tableros, industria que tendrd
que usar volimenes mds grandes de ma-
dera. Si la industria de los celuldsicos
tiende a crecer y demanda voldmenes
mayores de madera, se tendrd que ir
pensando en racionalizar y aprovechar
més integralmente el recurso forestal
para darles satisfaccién a todas estas in-
dustrias; mejorar ain mds la infraes-
tructura existente; planear mejor la in-
dustria por establecerse y, sobre todo,
pagar por la materia prima de acuerdo
a su calidad.
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ANTECEDENTES

El Instituto Nacional de Investiga-
ciones Forestales, los Laboratorios de
Fomento Industrial, el Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Tecnolégicas en-
tre otros, han venido realizando inves-
tigaciones para caracterizar, clasificar y
recomendar el uso de las maderas na-
cionales en una forma mejor. De acuer-
do a los estudios llevados a cabo, se ha
venido detectando que algunas especies
correspondientes al grupo de las coni-
feras, cuyas caracteristicas tecnoldgicas
de sus maderas son superiores para
otros usos, no deben seguirse usando
donde sean poco remunerativas, sino al
contrario, deberd promoverse para ellas
mejores precios, asi como destinarse
para las industrias cuyos procesos ase-
guren el uso integral de las mismas. Es
necesario que aquella especies cuyas ca-
racterfsticas tecnolégicas son favorables
para ser utilizadas como materias pri-
mas en la industria de la celulosa y del
papel, se promueva su uso; con ello se
lograra integrar los volimenes madera-
bles de los bosques nacionales de una
mejor forma, y se encontrardn para
cada industria las materias primas con
caracterfsticas deseadas.

También se estan efectuando investi-
gaciones tecnolégicas en la madera de
especies de hojosas, tanto de clima tem-
plado como de clima tropical. Se busca
que alguna de ellas se integre como
materia prima para la industria de la
celulosa y del papel. Tal es el caso de
las diferentes especies del género Quer-
cus, que es tan abundante en México,



y de algunas especies tropicales que por
su abundancia representan posibles ma-
terias primas para esta industria.

Se estdan efectuando estudios en el
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales sobre material lefioso prove-
niente de plantaciones, para obtener la
informacién bédsica e ir buscando los
usos mas adecuados de las mismas a

determinada edad.

MATERIALES Y METODOS

En los bosques de clima templado y
frio que el Instituto Nacional de In-
vestigaciones Forestales tiene en los es-
tados de Puebla y Michoacdn, se han
iniciado las investigaciones de clasifi-
cacién de trocerfa de las diferentes es-
pecies que ahf vegetan para usos indus-
triales diversos; se busca que por sus

respectivas calidades cada parte del 4r-
bol se destine para abastecer diferentes
industrias; asi como la mejor utiliza-
cién de dichas partes y su integracién
a un proceso industrial mds remunera-
tivo. ‘

Se seleccionaron 100 trozas de 8 pies
(2.50 m) por especie, buscando tener
todos los didmetros comerciales repre-
sentados; de estas trozas se destinaran
25 para efectuar estudics de aserrfo, 25
para efectuar estudios de elaboracién
de chapa, 25 para obtener madera con
pesibilidades de ser usada en la cons-
truccién, y del resto se hardn estudios
para obtener madera para elaborar ce-
lulosa y papel, asi como para obtener
de las mismas material para elaborar
tableros.

Para estos estudios, la clasificacién
de la trocerfa se hard siguiendo la for-
ma detallada en el Cuadro 1.

CUADRO 1.—CLASIFICACION POR CALIDADES DE LA TROCERIA

Troza calidad 1

Troza calidad 2 Troza calidad 3

Factores que afectan médidas medidas maximas medidas minimas medidas minimas
la calidad minimas y superiores y superiores y superiores

Didmetro (minimo) 0.33-038m 041,048,051 m .28 m 0.20 m

Longitud (minimo) 3m 3m 2.44,3.35,3.66 m 244 m

Distancia entre nudos E

(en 3 caras buenas):

Longitud (minimo) 2.10 m 1.52,0.90 m 0.90 m 0.60 m

Nimero de caras

(mdximo) ) 2 2 2-3 ilimitada

Aprovechamiento '

por longitud de

cara (minimo) ' 5/6 5/6 4/6 3/6

Tamaio y parte .

encorvada (mdximo) 15% 15% 30% 50%

Parte que se aprovecha : o

comprende el tamano ‘

(mdximo) 40% 40% 50% 50%

61



Las especies que inicialmente se han
seleccionado para este fin son: Pinus
montezumae, P. ayacahuite, P. michoa-
cana, P. hartwegii, P. leiophylla, P.

pseudostrobus, P. oocarpa, P. dougla-

siana y P. teocote,

Aparte de efectuar las investigacio-
nes sobre clasificacién de troceria para
sugerir los mejores usos de cada troza,
se hardn los estudios tecnolégicos nece-
sarios para que al final se tenga integra-
da la informacién bédsica necesaria.

RESULTADOS

Con los resultados obtenidos de las
caracterfsticas tecnoldgicas de las princi-
pales coniferas del pais y de algunas tro-
picales y otras de clima templado y frio
serd posible indicarle a la industria pa-
pelera qué parte de cada fuste y de cada
especie debe destinarse para sus necesi-
dades, y qué para sus usos. Se tienen
resultados tecnolégicos de las siguien-
tes especies de clima templado y frio
y de algunas tropicales (Cuadro 2).

CUADRO 2.—RELACION DE ESPECIES DE CONIFERAS QUE HAN SIDO
ESTUDIADAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTI-

GACIONES FORESTALES.

Nombre cientifico Nombre comiin

Nombre cientifico Nombre comiin

1. Abies religiosa Oyamel
2. Pinus bartwegii Pino
3. Pinus montezumae Pino
4. Pinus lawsoni Pino
5. Pinus pseudostrobus Pino
6. Pinus michoacana Pino
7. Pinus douglasiana Pino
8. Pinus leiophylla Pino
9. Pinus rudis Pino
10. Pinus oocarpa Pino
11, Pinus arizonica Pino
12. Pinus durangensis Pino
13. Pinus engelmanni Pino
14. Pinus chibuabuana Pino
15. Pinus ponderosa Pino
16. Pinus lutea Pino
17. Pinus patula Pino
18. Pinus berrerai Pino
19. Pinus tenuifolia Pino

20. Pinus cembroides Pino
21. Pinus nelsoni Pino
22. Pinus ayacabuite Pino
23, Pinus pinceana Pino
24, Pinus cuadrifolia Pino
25. Pinus strobus chiapensis  Pino
26. Pinus coulteri Pino
27. Pinus feffreyi Pino
28. Pinus contorta latifolia Pino
29. Pinus lambertiana Pino
30, Abies vejari Oyamel
31. Psepdotsuga flabaulti Abeto
32. Abies guatemalensis Oyamel
33. Juniperus depeanna E;nebro o
tdscate
34. Cupressus lindleyi Cedro blanco
35. Cupressus benthami Cedro blanco
36. Taxodium mucronatum  Ahuehuete
o sabino
37. Libocedrus decurrens Cedro
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CUADRO 3.—ESPECIES ESTUDIADAS DE CLIMA TROPICAL O SUBTRO-

PICAL Y TEMPLADO FRIO.

Especies de clima tropical o subtropical

Especies de clima templado frio
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. Pouteria campechiana

. Pouteria uniloculoris

. Pseudolmedia oxyphyllaria

. Aspidosperma megalocarpon

Blepharidium mexicanum

. Astronium graveolens

. Brosimum alicastrum

. Bucida buceras

. Calophyllum brasiliense
. Lonchocarpus castilloi

. Licaria campechiana

. Dipholis salicifolia

. Manilkara zapota

. Piscidia communis

. Platymiscium yucatanum
. Swartzia cubensis

. Sweetia panamensis

. Tadlisia olivaeformis

. Vitex gaumeri

. Cordia dodecandra

. Lysiloma babamensis

. Bombax ellipticum

. Cedrela mexicana

. Simarouba glauca

. Tabebuia pentaphylla

. Sideroxylon meyeri

. Spondias mombin

. Swietenia macorphylla
. Zuelania guidonia

. Maclura tinctoria

. Protium copal

. Bucida macrostachya

. Bursera simaruba

. Sabal mexicana

. Pereskia conzattii

. Inga spuria

. Enterolobium cyclocarpum
. Phoebe effusa

. Nectandra sp.

. Metopium brownei

. Piscidia piscipula

. Cordia elaeagnoides

. Cordia alliodora

. Pithecellobium multiflorum
. Terminalia amazonia

. Ceiba pentandra

. Bucida macrostachya

. Lucuma campechiana

. Pseudobombax ellipticum
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. Alnus firmifolia

. Alnus arguta

. Populus tremuloides
. Populus mexicana

. Arbutus xalapensis
. Fraxinus ubdei

. Liquidambar styraciflua
. Juglans sp.

. Quercus laurina

. Quercus candicans

. Quercus convallata
. Quercus crassifolia

. Quercus rugosa

. Quercus conspersa

. Quercus potosina

. Quercus sideroxyla
. Quercus castanea

. Quercus tuberculata
. Quercus durifolia

. Quercus peduncularis
. Quercus glabrescens
. Quercus axillaris

. Quercus skinneri

. Persea americana

. Quercus affinis
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Es necesario que sc haga un estudio

para- fijar el precio real por metro cu-
bico de los diferentes tipos de madera,
cornforme a su calidad y de-acuerdo a
las necesidades de la industria papele-
ra. No es pesible seguir pensando que
en un pafs como México se siga obte-
niendo materia prima de excelente ca-
lidad a bajo precio, sino que por el
contrario, hay que pensar que los re-
cursos forestales deben tener el precio
que les corresponde como materia pri-
ma, para estimular tanto a los duzfios
de los bosques como a los trabajadores
del mismo. -

En o sucesivo se deberd destinar 4
la materia prima de acuerdo.a una cla-
sificacién por calidad de troceria; es
decir, que la madera con caracteristicas
tecnoldgicas y calidad .de trocerfa, sea
susceptible de usarse para elaborar cha-
pa y se venda al precio correspondien-
te; que la madera que tenga posibilida-
des de usarse para aserrio se destine a
ello y se pague el precio correspondien-
te, y que la madera que redna las

caracteristicas para ser usada en la in-

dustria celuldsica, del tablero, etc., se

destine para tal uso y se pague por ella
su precio justo. Con lo anterior se lo-
grard- integrar el uso de cada 4rbol
de acuerdo a sus caracteristicas tecno-
légicas y a su calidad de troceria.

Se recomienda que en la industria
de la celulosa y del papel, se considere
la posibilidad de integrar en sus pro-
cesos industriales a aquellas espzcies de
clima templado y tropical, que por sus
caracteristicas tecnoldgicas y por sus ca-
lidades tengan posibilidades de ser ma-
terias primas para esta importante
industria.

Asimismo, se sugiere que para abatir
costos se busque la forma de evaluar
las dreas de abastecimiento, analizar
la ubicacién de sus instalaciones; y en
funcién de los volimenes de la materia
prima, calcular la capacidad de sus plan-
tas. También es recomendable ver y
analizar la posibilidad de instalar mé-
dulos industriales que de alguna forma
semiprocesen a la madera, para reducir
los costos de transporte ¢ poder darle
a la materia prima mejores precios en
funcién de su calidad.
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